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1. PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITIS

1.1.  Valstybinés reikSmés keliy ruozy su asfalto danga atrankos ir prevencinés priezidros prioritetinés eilés sudarymo metodika
reglamentuoja valstybinés reikSmés keliy ruozy su asfalto danga atrankos, siekiant taikyti prevencinés asfalto dangy prieZitros
priemones, ir prioritetiniy eiliy sudarymo tvarka.

1.2.  Metodikos tikslas — iSskirti valstybinés reikSmés keliy ruozZus, kuriuose gali biti tikslingai taikomos asfalto dangy prevencinés
priezidros priemonés siekiant susvelninti esamos asfalto dangos konstrukcijos degradacijq ir pratesti naudojimo laikotarpj.

1.3.  Valstybinés reikSmés keliy ruozy su asfalto danga prevencinés priezidros prioritetiné eilé sudaroma kiekvienai keliy grupei,
suskirstytai pagal reikSme:

1.3.1. automagistraliy ir greitkeliy su asfalto danga prevencinés priezidros prioritetiné eilé;
1.3.2. magistraliniy keliy su asfalto danga prevencinés prieZidros prioritetiné eilé;

1.3.3. krasto keliy su asfalto danga prevencinés priezidros prioritetiné eilé;

1.3.4. rajoniniy keliy su asfalto danga prevencinés prieZitros prioritetiné eilé.

1.4.  Veiklos vadova taiko Keliy direkcijos Transporto infrastruktdros prieZitiros skyriaus bei Transporto infrastruktdros stebésenos
ir inovacijy skyriaus darbuotojai.

1.5.  Direktoriaus jsakymu patvirtintas veiklos vadovas skelbiamas Keliy direkcijos interneto puslapyje.

2. SAVOKOS, SUTRUMPINIMAI IR APIBREZIMAI

2.1.  Veiklos vadove naudojamos sgvokos, sutrumpinimai:

sutm’m;nas Apibrézimas
DBI Dangos biklés indeksas
IRI, m/km Vidutinis kelio dangos nelygumas
Keliy direkcija Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija

Valstybinés reikSmés keliy ruozy su asfalto danga atrankos ir prevencinés priezidros prioritetinés eilés
sudarymo metodika

atliekami asfalto dangos remonto darbai, siekiant susvelninti esamos asfalto dangos konstrukcijos
degradacija ir pratesti naudojimo laikotarpj

Metodika

Prevenciné prieZidra

Lopai Tai asfalto miSiniu taisyti kelio dangos plotai, didesni kaip 0,1 m?2

PlySiai Tai kelio dangoje esantys skersiniai, isilginiai, tinkliniai ar uZtaisyti plySiai

3. VALSTYBINES REIKSMES KELIY RUOZY SU ASFALTO DANGA ATRANKOS KRITERIJAI

3.1, Valstybinés reikSmés keliy ruozy, kurie yra tinkami taikyti asfalto dangy prevencinés prieZitros priemones, atrankai taikomi Sie
kriterijai:
3.1.1. paskiausiai atlikty statybos darby rasis;

3.1.2. laikotarpis metais tarp paskiausiai atlikty statybos darby mety ir mety, kuriais nustatytas asfalto dangos biklés indeksas DBI
(Naudojimo laikotarpis);

3.1.3. kelio dangos nelygumas IRl (m/km);
3.1.4. vidutinis provézy gylis (mm);

3.1.5. plySiai (%);

3.1.6. lopai (%);
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3.1.7. Dangos bklés indeksas DBI.
3.2. STATYBOS DARBY RUSIS

3.2.1. Atrenkant valstybinés reikSmés keliy ruozus vertinami tik tie ruozai, kuriems valdoma informacija apie atliktg vieng i$ nurodyty
statybos darby rasiy: naujo kelio tiesimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas, dangos stiprinimas, Zvyrkelio asfaltavimas.

3.3.  NAUDOJIMO LAIKOTARPIS
3.3.1. Atrenkant valstybinés reikSmés keliy ruozus vertinami tik tie ruozai, kuriy naudojimo laikotarpis yra ne mazesnis kaip 10 mety.

3.3.2. Valstybinés reikSmés keliy ruozai, kuriy naudojimo laikotarpis yra didesnis kaip 25 metai, yra netinkami asfalto dangy
prevencinés priezitros priemoniy taikymui.

3.4. KELIO DANGOS NELYGUMAS IRI
3.4.1. Kelio dangos nelygumas IRI apibréZiamas kaip dangos nelygumy skaicius ilgio vienete.
3.4.2. Kelio dangos nelygumas IRI apskaiciuojamas pagal Valstybinés reikSmés keliy dangos baklés vertinimo tvarkos apra3a.

3.4.3. Kuo didesnis kelio dangos nelygumas IRI, tuo kelio ruoZo dangos biiklé yra blogesné ir néra uztikrinamas pakankamas
vaziavimo komfortas.

3.4.4. Kelio dangos nelygumas IRl yra atrankos kriterijus, kuris apibréZia priklausomai nuo IRI reikSmés, ar dar galimas asfalto
dangos prevencinés prieZitros priemoniy taikymas. Dazniausia prevencinés prieZiiros taikymas negalimas tuose valstybinés reikSmés
keliy ruozuose, kurie pasizymi pazaidomis, nulemianciomis didelj nelyguma ir kuriuose prevencinés priezitiros priemoniy taikymas i$
esmés nepagerinty, Sio kriterijaus, t. y. ruoZai, kuriuose batinas didesnés apimties priemoniy tokiy kaip keliy asfalto sluoksniy
perklojimas ar visos asfalto dangos konstrukcijos pakeitimas.

3.4.5. Kelio dangos nelygumo IRI dydis taikomas skirtingas priklausomai nuo kelio reikSmés. Keliuose, kuriuose taikomi auksti IRI
reikalavimai darby priémimui, atrankos kriterijaus dydis yra mazesnis lyginant su keliais, kuriems taikomas mazesnis reikalavimas IRI
darby priémimui.

3.5.  VIDUTINIS PROVEZY GYLIS
3.5.1. Valstybinés reikSmés keliy ruoZai atrenkami pagal vidutinj kelio dangos provézy gylj.

3.5.2. Provézy gylis (kairé ir deSiné provézos) nustatomas atliekant automatizuotus dangos baklés matavimus, nustatant didziausig
atstuma nuo liniuotés tiesés iki dangos pavirSiaus, naudojant liniuotés metoda.

3.5.3. Vidutinis provézy gylis apskaiciuojamas pagal Valstybinés reikSmés keliy dangos buklés vertinimo tvarkos apra3a.
3.5.4. Kuo gilesnés provéZos, tuo kelio ruozo dangos baklé yra blogesné ir kelio ruoZas maZiau saugus.

3.5.5. Vidutinio kelio dangos provézy gylio atrankos kriterijumi apibréZziamas maksimalus vidutinés provézos gylis iki kuomet dar
galima taikyti asfalty dangy prevencinés priezitiros priemones. Didesni nei apibréZta vidutinio kelio dangos provézy gyliai reikalauja
didesnés apimties darby siekiant pa3alinti provézas (pavyzdziui, asfalto dangos konstrukcijos pakeitimas, keliy asfalto sluoksniy,
perklojimas ir kt.).

36. PLYSIAI
3.6.1. Valstybinés reikdmés keliy ruozai atrenkami vertinant plySiy sudaromg plotg asfalto dangoje.

3.6.2. Plysiai kelio dangoje gali atsirasti dél kelio dangos konstrukcijos nuovargio, temperatdrinio poveikio arba atkartoti senus
plySius, likusius po atlikto remonto Zemesniuose sluoksniuose. PlySiai matuojami procentais, nuo bendro analizuojamos kelio dangos
ploto.

3.6.3. Plysiy plotas apskaitiuojamas pagal Valstybinés reikSmés keliy su asfalto danga paZaidy matavimo ir nustatymo tyrimy
vykdymo veiklos vadova.

3.6.4. Kuo didesnis plysiy plotas, tuo kelio ruozo dangos biklé yra blogesné ir tikétina spartesné dangos degradacija ar net asfalto
dangos struktdros suirimas.

3.6.5. Plysiy dydis nulemia asfalto dangos prevencinés prieZiaros priemoniy taikyma. Kuo didesnis plysiy dydis asfalto dangoje, tuo
didesné rizika, kad jrengus asfalto dangg plySiai atsikartos.

3.7. LOPAI
3.7.1. Valstybinés reikSmés keliy ruozai atrenkami vertinant lopy (taisyty iSdauzy) plota asfalto dangoje.

3.7.2. Lopai yra ankstesniy kito tipo pavirSiaus defekty vystymosi pasekmé, kai remonto (taisymo) metu paSalintas pazeistos kelio
dangos maZiausias plotas ir kelio danga uztaisyta nauju asfalto sluoksniu. Lopy suirimas susidaro, kai jau pa3alinti pavirSiaus defektai
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atsikartoja naujai paklotame asfalto sluoksnyje, kai ankstesnio remonto metu nepasalintos pirminiy defekty atsiradimo priezastys.
Lopai matuojami procentais, nuo bendro analizuojamos kelio dangos ploto.

3.7.3. Lopy plotas apskaiiuojamas pagal Valstybinés reikSmés keliy su asfalto danga pazaidy matavimo ir nustatymo tyrimy
vykdymo veiklos vadova,

3.7.4. Kuo didesnis lopy plotas, tuo kelio ruoZo dangos baklé yra blogesné, asfalto danga nevienalyté, pasizymi prastesne struktira
ir néra uztikrinamas pakankamas vaziavimo komfortas.

3.7.5. Lopy ploto atrankos kriterijumi apibréziamas maksimalus lopy plotas iki kuomet dar galima taikyti asfalty dangy prevencinés
priezidros priemones. Didesnis nei apibréZtas lopy plotas signalizuoja apie nepakankama asfalto struktdrinj stipruma ir venalytiSkumg
prevencinés priezitros priemoniy taikymui.

3.8. DANGOS BUKLES INDEKSAS DBI

3.8.1. Valstybinés reikSmés keliy ruozai atrenkami vertinant pagal dangos baklés indeksg DBI.

3.8.2. DBI - tai apibendrinantis bklés indeksas, apibddinantis kelio dangos biklg, jvertinant saugumo, komforto ir struktdrinj
indeksus.

3.8.3. DBI nustatomas pagal Valstybinés reikSmés keliy dangos baklés vertinimo tvarkos aprasa.

3.8.4. Kuo didesnis DBI, tuo kelio ruoZo dangos biklé yra blogesné, kelio ruozas maziau saugus ir néra uztikrinamas pakankamas
vaziavimo komfortas.

3.8.5. Asfalto dangy prevencinés priezidros priemoniy, taikymui atrenkami tik tie kelio ruozai, kuriy dangos baklé yra labai bloga,
bloga ir patenkinama. DBI dydis parenkamas priklausomai nuo kelio reikSmés. Mazesni DBI taikomi didesnés reikSmés keliuose, o
didesni DBI — mazos reikSmés keliuose, nes prevencinés priezitros priemoniy taikymas didesnés reikSmés geresnés baklés keliuose
yra daug racionalesnis sprendinys uz dideliy kasty reikalaujanciy priemoniy taikyma tos pacios reikSmés keliuose.

4. VALSTYBINES REIKSMES KELIY RUOZY SU ASFALTO DANGA PREVENCINES PRIEZIUROS PRIORITETINES

EILES SUDARYMAS

41.  Atlikus nagringjamy keliy ruozy vertinimg pagal metodikos 3 skyriuje nustatytus kriterijus, sudaromos 1.3 papunktyje nurodytos
prioritetinés eilés pagal keliy reikSme.

4.2.  Priklausomai nuo kelio reikSmés, sudarant prioritetines eiles taikomi skirtingi vertinimo kriterijai.
4.3. AUTOMAGISTRALES IR GREITKELIAI

4.3.1. |automagistraliy ir greitkeliy su asfalto danga prevencinés prieZiros prioriteting eile jtraukiami tik tie keliy ruozai, kurie atitinka
Siuos kriterijus:

4.3.1.1. paskiausiai atlikty statybos darby rasis: naujo kelio tiesimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir dangos stiprinimas.
4.3.1.2. naudojimo laikotarpis ne mazesnis kaip 10 mety ir ne didesnis kaip 25 metai;
4.3.1.3. vidutinis kelio dangos nelygumas maZziau arba lygu 2 m/km;
4.3.1.4. vidutinis kelio dangos provézy gylis maZiau arba lygu 10 mm;
4.3.1.5. plysiy plotas maZiau arba lygu 5 %.
4.3.1.6. lopy plotas maZiau arba lygu 5 %.
4.3.1.7. DBI daugiau arba lygu 2,5.
4.4. MAGISTRALINIAI KELIAI

4.4.1. | magistraliniy keliy su asfalto danga prevencinés priezidros prioritetine eile jtraukiami tik tie keliy ruoZai, kurie atitinka Siuos
kriterijus:

4.4.1.1. paskiausiai atlikty statybos darby risis: naujo kelio tiesimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir dangos stiprinimas.
4.4.1.2. naudojimo laikotarpis ne mazesnis kaip 10 mety ir ne didesnis kaip 25 metai;
4.4.1.3. vidutinis kelio dangos nelygumas maziau arba lygu 2 m/km;

4.4.1.4. vidutinis kelio dangos provézy gylis maziau arba lygu 10 mm;
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44.15. plySiy plotas maZziau arba lygu 5 %
44.16. plySiy plotas maziau arba lygu 5 %.
44.1.7. DBI daugiau arba lygu 2,5.
4.5. KRASTO KELIAI
4.5.1. |kra$to keliy su asfalto danga prevencinés prieZitros prioritetine eile jtraukiami tik tie keliy ruozai, kurie atitinka Siuos kriterijus:
45.1.1. paskiausiai atlikty statybos darby rGsis: naujo kelio tiesimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir dangos stiprinimas.
4.5.1.2. naudojimo laikotarpis ne mazesnis kaip 10 mety ir ne didesnis kaip 25 metai;
4.5.1.3. vidutinis kelio dangos nelygumas maZiau arba lygu 3 m/km;
4.5.1.4. vidutinis kelio dangos provézy gylis maZiau arba lygu 10 mm;
45.1.5. plySiy plotas, maziau arba lygu 5 %.
45.1.6. plySiy plotas, maziau arba lygu 5 %.
4.5.1.7. DBI daugiau arba lygu 3.
4.6. RAJONINIAI KELIAI

4.6.1. | rajoniniy keliy su asfalto danga prevencinés prieZitiros prioriteting eile jtraukiami tik tie keliy ruoZai, kurie atitinka Siuos
kriterijus:

4.6.1.1. paskiausiai atlikty statybos darby risis: naujo kelio tiesimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas, dangos stiprinimas
ir Zvyrkelio asfaltavimas.

4.6.1.2. naudojimo laikotarpis ne mazesnis kaip 10 mety ir ne didesnis kaip 25 metai;
4.6.1.3. DBI daugiau arba lygu 4.

5. VALSTYBINES REIKSMES KELIU RUOZY SU ASFALTO DANGA REITINGAVIMAS

51.  Sudarius 1.3 papunktyje nurodytas prioritetines eiles, apimanéias valstybinés reikSmés keliy ruoZzus su asfalto danga,
atitinkancius 4 skyriuje nustatytus kriterijus, atliekamas reitingavimas pagal Siame skyriuje apra$ytus kriterijus.

5.2.  I3reitinguoti ruoZai apibrézia asfalto dangos prevencinés prieZidros priemoniy jgyvendinimo eiliSkuma.

5.3.  Automagistraliy ir greitkeliy, magistraliniy keliu, kraSto keliy ir rajoniniy keliy ruozai pirmiausia reitinguojami pagal dangos
biklés indekso DBI kriterijy nuo didZiausios reikSmés iki maziausios.

54.  Jeigu i8reitinguoty kelio ruozy DBI reikSmés sutampa, papildomai reitinguojama pagal naudojimo laikotarp| nuo didZiausios
reikSmés iki maziausios.

6. ASFALTO DANGU PREVENCINES PRIEZIUROS PRIEMONES

6.1. AUTOMAGISTRALIY IR GREITKELIY, MAGISTRALINIY KELIY ASFALTO DANGU PREVENCINES PRIEZIUROS
PRIEMONES

6.1.1. Pagal Metodikg atrinkty ir iSreitinguoty automagistraliy ir greitkeliy, magistraliniy keliy ruozy remontas vykdomas taikant Siame
skyriuje apraSytas asfalto dangy prevencinés prieZilros priemones. Priemonés parenkamos atsizvelgiant | esamg dangos bkle,
pazaidy pobldj ir masta. Gali bati taikomos Sios priemonés:

6.1.1.1. Asfalto virSutinio sluoksnio jrengimas ant esamos asfalto dangos su arba be iSlyginamojo sluoksnio.

6.1.1.2. Plono asfalto sluoksnio jrengimas ant esamos asfalto dangos.

6.1.1.3. Asfalto virSutinio sluoksnio jrengimas nufrezuojant esama asfalto danga.

6.1.2. Kartu su iSvardytomis priemonémis taikomos asfalto sluoksniuose esanciy pazaidy iStaisymo priemonés (pavyzdZiui, iSdauzy
taisymas asfalto miSiniu, plySiy taisymas sandariklio mase ir kt.).
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6.2. KRASTO KELIY SU ASFALTO DANGA PREVENCINES PRIEZIUROS PRIEMONES

6.2.1. Pagal Metodikq atrinkty ir iSreitinguoty krasto keliy ruozy remontas vykdomas taikant Siame skyriuje apradytas asfalto dangy
prevencinés prieZiliros priemones. Priemonés parenkamos atsizvelgiant | esamg dangos bikle, paZaidy pobdd ir mastg. Gali bati
taikomos Sios priemonés:

6.2.1.1. Asfalto virSutinio sluoksnio jrengimas ant esamos asfalto dangos su arba be iSlyginamojo sluoksnio.
6.2.1.2. Plono asfalto sluoksnio jrengimas ant esamos asfalto dangos.
6.2.1.3. Asfalto virSutinio sluoksnio jrengimas nufrezuojant esamg asfalto danga.

6.2.2. Kartu su ivardytomis priemonémis taikomos asfalto sluoksniuose esanéiy pazaidy iStaisymo priemonés (pavyzdziui, iSdauzy,
taisymas asfalto miSiniu, plySiy taisymas sandariklio mase ir kt.).

6.3. RAJONINIY KELIY SU ASFALTO DANGA PREVENCINES PRIEZIUROS PRIEMONES

6.3.1. Pagal Metodika atrinkty ir iSreitinguoty rajoniniy keliy ruozy remontas vykdomas taikant Siame skyriuje aprasytas asfalto dangy
prevencinés priezidros priemones. Priemonés parenkamos atsizvelgiant | esamg dangos bikle, pazaidy pobadj ir masta. Gali bati
taikomos Sios priemonés:

6.3.1.1. PavirSiaus apdaro jrengimas ant esamos asfalto dangos su arba be iSlyginamojo sluoksnio.

6.3.1.2. Asfalto virSutinio sluoksnio jrengimas ant esamos asfalto dangos su arba be iSlyginamojo sluoksnio.

6.3.1.3. Asfalto virSutinio sluoksnio jrengimas nufrezuojant esama asfalto danga.
6.3.2. Kartu su iSvardytomis priemonémis taikomos asfalto sluoksniuose esanciy pazaidy iStaisymo priemonés (pavyzdziui, iSdauzy
taisymas asfalto miSiniu, plySiy taisymas sandariklio mase ir kt.).

6.4. Kitokios nei Metodikoje apradytos priemonés asfalto dangos remontui taikomos tik kai nagrinéjama kelio ruoza planuojama
tvarkyti pagal Rekonstruotiny ir remontuotiny valstybinés reikSmés keliy vertinimo ir prioritetinés eilés sudarymo metodika.

6.5.  Jeigu valstybinés reikSmés kelio ruozo jgyvendinimo prioritetas nustatytas pagal Metodika ir taip pat pagal Rekonstruotiny, ir
remontuotiny valstybinés reikSmés keliy vertinimo ir prioritetinés eilés sudarymo metodika, tai prioritetas turi bati teikiamas tvarkymui
pagal Metodikg, iSskyrus atvejus kai:

6.5.1. Aflikus tyrimus nagrinéjamame kelio ruoZe nustatoma, kad prevencinés prieziGros priemoniy taikymas gali bati
nepakankamas kelio dangos konstrukcijos ilgaamziSkam funkcionavimui uZtikrinti.

6.5.2. Nagrinéjamo kelio ruoZo tvarkymas pagal Rekonstruotiny ir remontuotiny valstybinés reikSmés keliy vertinimo ir
prioritetinés eilés sudarymo metodikg prognozuojamas per artimiausius 2 metus, nevertinant einamujy mety.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1.  Veiklos vadova ir jo pakeitimus tvirtina Keliy direkcijos direktorius.

7.2.  Veiklos vadovas perzitrimas ne re€iau kaip kartg per metus.

7.3.  Valstybinés reikdmés keliy prevencinés prieZiaros prioritetinés eilés sudaromas kasmet iki liepos 1 d.
7.4. Uz prioritetiniy eiliy sudaryma atsakingas Transporto infrastruktros stebésenos ir inovacijy skyrius.
7.5.  Prioritetines eiles tvirtina Keliy direkcijos direktorius.

7.6.  Sudarytos ir patvirtintos prioritetinés eilés skelbiamas Keliy direkcijos interneto svetainéje www.lakd.lt.

7.7. Uz veiklos vadovo perzidra ir atnaujinimo inicijavimg atsakingas Transporto infrastruktdros stebésenos ir inovacijy skyriaus
vadovas.


http://www.lakd.lt/

